
Nanoparticelle e vetrate fotovoltaiche trasparenti
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Processo produttivo

Sintesi

nanoparticelle

Colatura

PMMA

Assemblaggio 

concentratore solare

Realizzazione 

vetrata isolante

Reattore chimico 

o Progettato e costruito 
internamente 

o ottimizzato per la produzione di 
nanoparticelle



Processo produttivo

Sintesi

nanoparticelle

Colatura

PMMA

Assemblaggio 

concentratore solare

Realizzazione 

vetrata isolante

Inglobamento 

nanoparticelle

o processo ottimizzato per 
salvaguardare le nanoparticelle
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Processo produttivo

Sintesi

nanoparticelle
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ottico-elettrica

o moduli fotovoltaici 
appositamente progettati

o collanti appositamente 
studiati
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o filiera di produzione corta e 
fidelizzata


