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Pavimentazioni stradali: classificazione



Pavimentazioni in calcestruzzo per piste ciclabili

Indagini preliminari? Progettazione strutturale?

Controlli sui materiali?........

…..Realizzate sulla base  voci di “capitolato” ed

affidate ad imprese specializzate……



Documentazione tecnica di riferimento



Documentazione tecnica di riferimento

………….



Indagini preliminari sul terreno



Pre-qualifica del calcestruzzo



Controlli sul calcestruzzo
Controlli sul calcestruzzo fresco



Controlli sul calcestruzzo
Controlli sul calcestruzzo indurito



Controlli sulla pavimentazione finita

Regolarità geometrica e finitura della superficie

-Planarità

-Pendenza

-Resistenza allo scivolamento

-Spessore



Controlli sulla pavimentazione finita

Qualità dello strato superficiale

-Resistenza all’usura
I requisiti di resistenza all'usura da verificare sull’opera finita sono di difficile
definizione, data la forte dipendenza dal tipo di materiale, dal calcestruzzo e dalle
modalità di posa e dalle condizioni generali e ambientali di realizzazione e
stagionatura. Nel caso che contrattualmente sia prevista una verifica in opera è
opportuno stabilire preventivamente il metodo di prova e le modalità di valutazione.
Per le prove sui singoli materiali possono essere utilizzati in laboratorio il metodo
Bohme (UNI EN 13813) e la prova BCA (EN 13892-1 e EN 13892-4).

-Adesione tra gli strati
La resistenza a trazione dell'interfaccia tra gli strati può esser valutata in opera
mediante la prova di strappo su di una porzione della pavimentazione delimitata da
un intaglio (UNI EN 13892-8). Un'alternativa è rappresentata dalla prova di
trazione diretta eseguita in laboratorio su una carota che comprende gli strati
oggetto della prova di adesione (UNI EN 13863-2).



Controlli sulla pavimentazione finita

Qualità del calcestruzzo in opera

-Prove distruttive

-Prove NDT



Conclusioni
-Ruolo degli attori nella progettazione e realizzazione 
delle pavimentazioni in calcestruzzo (Progettista, Direttore 
dei Lavori, Produttore del cls, Appaltatore ….)

-Necessita di indagini preliminari e di un livello di 
progettazione adeguato

-Controllo e verifica dei materiali in opera 

-Piano di uso e manutenzione


