
Teoria dell’ancoraggio post-installato: comportamento di 

ancoraggi singoli sotto azioni assiali e taglianti

Meccanismi di rottura per ancoraggi meccanici e chimici, 

cenni al comportamento di gruppo
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Product Standards

ENs XXXXX:YYYY

Quadro normativo storico, CPD 89/106/CEE

Qualifica di prodotto Metodo di progetto

+ Factory Production 

Control

CE

European Committee for 

Standardization

e.g.

Eurocodes

European Committee for 

Standardization
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European Organisation 

for Technical Approval

European Technical 

Approval 

ETA

Metal Anchors for use in 

concrete

ETAG 001

Design for Bonded 

Anchors 

TR029

Design Method for 

Anchorages

Annex C

CPD 89/106/CEE
Qualifica di prodotto

Design under 

seismic action 

TR45

Metodo di progetto

+ Factory Production 

Control

CE

European Committee for 

Standardization

Design Method for 

Anchorages

CEN/TS 1992-4
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Metal Anchors for use in 

concrete

ETAG 001

Design for bonded 

anchors 

TR029

Internal method

Annex C

ETAG relative agli ancoraggi

Qualifica di prodotto

Design under 

seismic action 

TR45

Metodo di progetto

Plastic Anchors for 

ETICS

ETAG 014

Internal method

Section 7.1

Plastic Anchors for 

multiple use for n.s. appl.

ETAG 020

Internal method

Annex C

Metal Injection Anchors 

for use in Masonry

ETAG 029

Internal method

Annex C
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European Organisation 

for Technical 

Assessment

European Technical 

Assessment

ETA

Quadro normativo attuale, CPR 305/2011
Qualifica di prodotto Metodo di progetto

+ Factory Production 

Control

CE

European Committee for 

Standardization

Design Method for 

Anchorages

EN 1992-4

European Assessment 

Document

EAD
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6Connessioni acciaio-calcestruzzo

Pre-inserite
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7Connessioni acciaio-calcestruzzo

Post-inserite
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Sleeve typeWedge type Drop-in Undercut Screw
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9Modalità di rottura a trazione
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10Estrazione di un cono di calcestruzzo

primi modelli: ACI 349-85
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11Estrazione di un cono di calcestruzzo

approccio CCD /1
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12Estrazione di un cono di calcestruzzo

approccio CCD /2



Giovanni Muciaccia

13Rottura del bordo di calcestruzzo

approccio CCD /3
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14Pull-out – ancoraggi chimici/1
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15Pull-out – ancoraggi chimici /2

[Eligehausen and Appl 2006]
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16Pull-out – ancoraggi chimici /3
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17Pull-out – ancoraggi chimici /4

[Eligehausen and Appl 2006]
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18Pull-out – ancoraggi chimici /5

[Eligehausen and Appl 2006]
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19Definizioni
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20Approccio elastico – trazione/1
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21Approccio elastico – trazione /2
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22Risposta – estrazione di un cono di calcestruzzo

Approccio CCD /1
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23Risposta – estrazione di un cono di calcestruzzo

Approccio CCD /2
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24Risposta – estrazione di un cono di calcestruzzo

Approccio CCD /3
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25Risposta – estrazione di un cono di calcestruzzo

Approccio CCD /4
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26Approccio elastico – taglio /1
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27Approccio elastico – taglio /2
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28Approccio elastico – taglio /3



Grazie per la vostra
attenzione

T +39.02.2399.4365

F +39.02.2399.4300

E giovanni.muciaccia@polimi.it


